
コンクリート試験結果の速報値は下表の通りです。

試験日 圧縮強度１ 圧縮強度２ 圧縮強度３ 圧縮強度平均
61968 472 2025/4/28 27.9 27.2 28.4 27.8
61975 479 2025/4/28 28.1 29.8 29.8 29.2
61998 501 2025/4/28 31.3 32.3 30.9 31.5
62000 503 2025/4/28 28.8 28.6 29.1 28.8
62004 507 2025/4/28 47.5 45.3 44.1 45.6
62010 512 2025/4/28 38.1 39.7 39.2 39.0
62012 514 2025/4/28 30.3 29.8 30.2 30.1
62025 526 2025/4/28 32.5 31.2 30.6 31.4
62026 527 2025/4/28 31.4 30.8 32.0 31.4
62027 528 2025/4/28 37.8 36.7 35.3 36.6
62030 531 2025/4/28 30.9 28.3 30.8 30.0
62036 536 2025/4/28 30.8 31.7 31.5 31.3
62038 538 2025/4/28 38.5 39.2 38.5 38.7
62047 544 2025/4/28 33.6 35.8 34.9 34.8
62067 555 2025/4/28 41.6 41.8 41.1 41.5
62074 558 2025/4/28 30.7 29.9 30.8 30.5
62088 570 2025/4/28 34.9 35.3 36.4 35.5
62123 599 2025/4/28 54.0 59.6 64.7 59.4
62139 614 2025/4/28 54.0 53.5 51.9 53.1
62141 616 2025/4/28 49.7 57.6 53.5 53.6
62423 860 2025/4/28 30.5 31.0 25.8 29.1
62700 109 2025/4/28 31.6 32.5 30.7 31.6
62734 138 2025/4/28 14.4 14.6 14.9 14.6
62740 141 2025/4/28 40.3 39.1 39.7 39.7
62744 144 2025/4/28 18.2 18.2 17.7 18.0
62751 151 2025/4/28 25.2 25.2 24.6 25.0
62755 155 2025/4/28 17.4 18.3 18.7 18.1
62770 169 2025/4/28 39.9 33.7 37.1 36.9
62771 170 2025/4/28 33.1 30.2 36.3 33.2
62773 172 2025/4/28 27.3 30.6 27.5 28.5
62774 173 2025/4/28 32.6 34.2 30.7 32.5
62776 174 2025/4/28 26.5 26.1 26.0 26.2
62777 175 2025/4/28 24.2 24.2 24.4 24.3
62778 176 2025/4/28 21.9 24.1 22.7 22.9
62797 186 2025/4/28 17.8 17.1 17.4 17.4
62812 201 2025/4/28 40.0 38.1 47.2 41.8
62814 203 2025/4/28 62.4 60.9 60.9 61.4
62815 204 2025/4/28 36.2 37.2 36.0 36.5
62820 209 2025/4/28 22.3 22.4 21.9 22.2
62829 215 2025/4/28 29.2 28.0 28.6 28.6
62831 217 2025/4/28 39.3 40.3 34.0 37.9
62832 218 2025/4/28 37.3 36.5 36.6 36.8
62836 221 2025/4/28 36.2 37.0 36.5 36.6
62837 222 2025/4/28 36.9 33.9 36.6 35.8
62840 225 2025/4/28 29.0 30.4 28.0 29.1
62849 234 2025/4/28 42.2 41.5 42.1 41.9
62863 247 2025/4/28 37.3 37.3 35.4 36.7
62864 248 2025/4/28 45.5 46.1 44.2 45.3
62880 262 2025/4/28 43.0 39.5 38.8 40.4
62882 264 2025/4/28 24.4 27.1 26.7 26.1
62883 265 2025/4/28 23.9 24.4 24.8 24.4

受付番号

　　　　※表示している数値は内容精査前の速報値であるため変更となる場合があります。
　　　　※ＪＩＳ　Ａ  １１０７による強度補正がある場合は圧縮強度平均値のみ補正後の値を表示しています。
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コンクリート試験結果の速報値は下表の通りです。

試験日 圧縮強度１ 圧縮強度２ 圧縮強度３ 圧縮強度平均受付番号
62885 267 2025/4/28 16.5 16.7 15.9 16.4
62886 268 2025/4/28 24.1 23.2 25.4 24.2
62920 283 2025/4/28 40.3 43.0 41.5 41.6
62921 284 2025/4/28 36.8 35.9 33.4 35.4
62933 296 2025/4/28 36.5 32.4 32.8 33.9
62934 297 2025/4/28 22.7 22.8 21.7 22.4
62935 298 2025/4/28 39.5 34.6 34.6 36.2
62936 299 2025/4/28 37.7 34.6 33.0 35.1
62939 302 2025/4/28 26.4 26.8 25.3 26.2
62940 303 2025/4/28 35.0 35.8 36.3 35.7
62944 307 2025/4/28 35.5 34.1 33.5 34.4
62950 311 2025/4/28 28.9 27.1 25.5 27.2
62951 312 2025/4/28 26.7 28.0 26.7 27.1
62992 350 2025/4/28 27.1 25.0 26.6 26.2
62993 351 2025/4/28 27.1 26.5 26.5 26.7
63007 365 2025/4/28 36.6 33.2 32.3 34.0
63025 379 2025/4/28 37.7 33.5 33.2 34.8
63043 397 2025/4/28 48.5 33.8 45.6 42.6

　　　　※表示している数値は内容精査前の速報値であるため変更となる場合があります。
　　　　※ＪＩＳ　Ａ  １１０７による強度補正がある場合は圧縮強度平均値のみ補正後の値を表示しています。
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