
コンクリート試験結果の速報値は下表の通りです。

試験日 圧縮強度１ 圧縮強度２ 圧縮強度３ 圧縮強度平均
61902 411 2025/4/25 23.8 24.1 24.4 24.1
61906 414 2025/4/25 30.0 29.9 29.5 29.8
61916 423 2025/4/25 33.2 33.9 33.4 33.5
61917 424 2025/4/25 53.5 61.9 57.6 57.7
61919 426 2025/4/25 59.6 58.6 60.7 59.6
61921 428 2025/4/25 33.9 35.4 35.4 34.9
61936 443 2025/4/25 30.2 31.9 31.5 31.2
61970 474 2025/4/25 27.5 27.6 25.7 26.9
61978 482 2025/4/25 32.8 34.4 32.4 33.2
61983 487 2025/4/25 39.2 40.2 37.3 38.9
62021 523 2025/4/25 36.9 38.2 38.2 37.8
62029 530 2025/4/25 30.8 30.1 30.0 30.3
62042 541 2025/4/25 34.6 34.0 34.8 34.5
62506 937 2025/4/25 26.6 27.5 28.9 27.7
62507 938 2025/4/25 27.9 27.8 28.2 28.0
62545 969 2025/4/25 29.3 32.0 31.8 31.0
62657 74 2025/4/25 18.5 31.7 16.5 22.2
62658 75 2025/4/25 17.2 18.9 28.6 21.6
62664 76 2025/4/25 15.6 14.7 14.7 15.0
62666 78 2025/4/25 28.6 29.8 28.6 29.0
62677 87 2025/4/25 20.1 19.1 21.0 20.1
62680 90 2025/4/25 27.9 27.4 29.2 28.2
62701 110 2025/4/25 20.6 23.9 23.7 22.7
62702 111 2025/4/25 25.1 23.6 23.4 24.0
62704 113 2025/4/25 23.0 24.0 23.1 23.4
62712 121 2025/4/25 62.1 60.9 62.9 62.0
62713 122 2025/4/25 63.5 63.7 61.5 62.9
62715 124 2025/4/25 54.0 60.6 49.6 54.7
62718 127 2025/4/25 13.5 13.2 13.8 13.5
62750 150 2025/4/25 33.2 34.5 33.7 33.8
62772 171 2025/4/25 30.3 35.2 33.9 33.1
62789 182 2025/4/25 32.5 31.8 30.7 31.7
62790 183 2025/4/25 13.5 13.7 13.5 13.6
62806 195 2025/4/25 35.5 35.0 33.7 34.7
62810 199 2025/4/25 33.6 31.0 34.4 33.0
62811 200 2025/4/25 29.0 25.7 30.4 28.4
62828 214 2025/4/25 31.8 29.9 29.1 30.3
62830 216 2025/4/25 31.1 30.3 35.1 32.2
62842 227 2025/4/25 21.5 22.1 22.7 22.1
62843 228 2025/4/25 20.0 18.2 17.4 18.5
62845 230 2025/4/25 49.2 47.6 44.9 47.2
62862 246 2025/4/25 36.7 39.0 35.9 37.2
62881 263 2025/4/25 25.2 23.5 23.3 24.0
62919 282 2025/4/25 29.9 24.2 34.7 29.6
62943 306 2025/4/25 23.3 23.0 23.9 23.4

受付番号

　　　　※表示している数値は内容精査前の速報値であるため変更となる場合があります。
　　　　※ＪＩＳ　Ａ  １１０７による強度補正がある場合は圧縮強度平均値のみ補正後の値を表示しています。
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